
OWAtecta CleanRom - Akcesoria  

Elementy składowe podwaliny dla systemu regulowanego Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Materiał:   

o stop aluminium EN AW-6063 wg EN 573-, stan T5 wg EN 515 z 

powłoką anodową o grubości 15±5 μm; 

o stal gatunku DX51D+Z wg EN 10327 z powłoką cynkową o 

masie nie mniejszej niż 112 g/m
2
; 
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